PITANJA ZA I KOLOKVIJ – GRAĐEVINSKI MATERIJALI I
1. Nabrojite elemente od kojih je sastavljena većina građevinskih materijala. U kakvom se obliku najčešće nalaze u prirodi.

2. Propisi i standardi.

3. Struktura tvari

4. Što su fizikalna svojstva? Definirajte volumnu masu, specifičnu masu (gustoću) i relativnu gustoću.

5. Što je poroznost, a što prividna poroznost? Kako se definira Hirschwaldov koeficijent?

6. Što je upijanje vode, a što upijanje vode pod pritiskom? Kako se definira koeficijent zasićenja?

7. Opišite djelovanje mraza (općenito).

8. Oblici vode u kapilarama.

9. Oblici vode u materijalu.

10. Kako se stijene dijele po načinu postanka? Definirajte teksturu i strukturu kamena.

KAMEN

11. Građevinski kamen.

12. Eksploatacija kamena.

13. Opće fizikalne karakteristike kamena.

14. Obrada kamena.

15. Svojstva kamena: Petrografske karakteristike, Boja, Zemna ili prirodna vlaga. Koeficijent zasićenja.

16. Opće fizikalne karakteristike kamena, upijanje vode i koeficijent zasićenja

17. Čvrstoća kamena. Modul elastičnosti kamena. Otpornost na mraz.

18. Kamen: Otpornost na habanje, otpornost na udar i čvrstoća rubova, žilavost kamena

19. Korozija kamena: Karbonatna korozija

20. Korozija kamena: Sulfatna korozija

GLINA

21. Sastav i vrste gline.

22. Sušenje i pečenje glinenog proizvoda.

23. Pečenje gline. Podjela proizvoda prema temperaturi pečenja.

24. Materijali od nepečene gline

25. Opekarski proizvodi: proizvodnja opeke

26. Zidni elementi 
27. Keramičarski proizvodi

28. Klinker proizvodi

29. Glaziranje i angobiranje. 

30. Vatrostalni proizvodi

STAKLO

31. Sirovine za proizvodnju stakla.

32. Proizvodnja i prerada stakla

33. Vrste građevinskog stakla.

34. Razni proizvodi od stakla.
35. Svojstva stakla

VAPNO

36. Vapno
37. Pečenje vapna
38. Živo vapno. 

39. Gašeno vapno.

40. Otvrdnjavanje vapna

41. Hidraulično vapno.

GIPS

42. Gips

43. Kako se dobiva gips?.

44. Koje su dvije vrste gipsa?

45. Vrijeme vezanja gipsa.

46. Anhidrit, Estrih gips, Alaun gips

MAGNEZIJ-OKSIKLORIDNI CEMENT

47. Magnezij-oksikloridni cement

48. Magnezij-oksikloridni cement: sirovine za proizvodnju

VJEŽBE - OPEKA

49. Određivanje volumne mase i apsorpcije zrna agregata: Metoda piknometra

50. Određivanje volumne mase i apsorpcije zrna agregata: Metoda hidrostatske vage

51. Vodoupojnost

52. Ispitivanje vodonepropusnosti crijepa

