cementi
1. Što su vezivni materijali i koje su vrste veziva?
2. O čemu ovise svojstva i vrste veziva? (slika 1)
3. Tehnološku proces proizvodnje cementa (slika 2)
4. Procesi u rotacijskoj peći

5. Kemijski sastav cementa

6. Mineraloški sastav cementa

7. Određivanje mineraloškog sastava cementa

8. Hidratacija cementa – Trikalcijski aluminat
9. Hidratacija cementa – Alit

10. Hidratacija cementa – Belit i celit

11. Utjecaj sporednih oksida na svojstva cementa

12. Sulfatna korozija cementa

13. Vrste portland-cementa

14. Prirodni cementi

15. Zgura visokih peći

16. Pucolani

17. Miješani cementi

18. Aluminatni cement

19. Mehaničko-fizikalna svojstva cementa

20. Svjedodžba o kvalitetu cementa i provjera kvaliteta

21. Aktivnost i označavanje cementa prema (EN 197 – 1)
AGREGAT

1. Kameni agregat za beton

2. Opći zahtjevi kvaliteta (tabela 1)

3. Štetni sastojci u agregatu

4. Alkalno – agregatna reakcija

5. Granulometrijski sastav agregata – frakcioniranje agregata
6. Granulometrijski sastav agregata – oštrina frakcioniranja

7. Granulometrijski sastav agregata – sitni agregat, modul zrnatosti ili finoće

8. Oblik zrna agregata SI
9. Prostorni model uzorka agregata

10. Preoblikovanje uzorka i dilatancija

11. Princip geometrijske sličnosti

12. Princip proporcionalnosti sila

13. Utjecaj granulometrijskog sastava – efekt stijenke

14. Utjecaj granulometrijskog sastava – interferencija zrna

15. Utjecaj granulometrijskog sastava – mješavina dva razreda zrna

16. Utjecaj granulometrijskog sastava – mješavina više razreda (kontinuirana granulometrijska krivulja)

17. Svjedodžba o kvalitetu agregata i provjera kvaliteta

18. Tehnološki proces proizvodnje agregata – drobljenje

19. Tehnološki proces proizvodnje agregata – separacija – suhi postupak
20. Tehnološki proces proizvodnje agregata – separacija – mokri postupak

21. Održavanje kvaliteta agregata na separaciji

22. Transport i uskladištenje agregata – načini deponiranja agregata - slika 21
23. Transport i uskladištenje agregata – načini deponiranja agregata - slika 21a

24. Transport i uskladištenje agregata – silosi agregata - slika 22

VODA
1. Kvaliteta vode za izradu i njegu betona

2. Štetne tvari u vodi 
3. Utjecaj morske vode na svojstva svježeg betona 
ISPITIVANJE AGREGATA

22. Ispitivanje agregata: uzimanje uzoraka

23. Ispitivanje agregata: količina sitnih čestica u agregatu

ISPITIVANJE CEMENTA

1. Finoća mliva

2. Vrijeme vezanja

3. Postojanost volumena

4. Čvrstoća
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