BETON

1. Prostorni model uzorka svježeg betona

2. Granulometrijski sastav agregata za beton – princip razmicanja agregatnog skeleta

3. Granulometrijski sastav agregata za beton – otpornost prema segregaciji

4. Granulometrijski sastav agregata za beton – efekt stjenke i utjecaj sitnih zrna

5. Granulometrijske krivulje agregata za beton Fuller, EMPA, krivulje oblika parabole, Faury, diskontinuirana

6. Eksperimentalno određivanje optimalne granulacije agregata i sastava betona
7. Proračun sastava betona
8. Sile među česticama svježeg betona – sitne čestice
9. Sile među česticama svježeg betona – krupne čestice

10. Obradivost – parametri obradivosti (Bingham)
11. Obradivost – parametri obradivosti (empirijske metode)

12. Stabilnost – definicija; plastični, mršavi beton
13. Efekti nestabilnosti betona
14. Utjecaj vlage na ugrađeni beton (slike)
15. Utjecaj temperature na ugrađeni beton (slike)
16. Zagrijavanje betona

17. Betoniranje na niskim temperaturama

18. Hlađenje betona

19. Zaštita betona od mehaničkih oštećenja

20. Faktori o kojima ovisi čvrstoća na pritisak. Kako svaki faktor utječu na čvrstoću?
21. Razred tlačne čvrstoće betona

22. Skupljanje i bubrenje betona – plastično skupljanje i bubrenje
23. Skupljanje i bubrenje betona – skupljanje zbog sušenja

24. Skupljanje i bubrenje betona – skupljanje i faktori o kojima ovisi skupljanje

25. Propusnost betona za fluide – mehanizam
26. Propusnost betona za fluide – vodonepropusnost betona

27. Ispitivanje vodonepropusnosti betona

28. Djelovanje mraza na beton

29. Djelovanje visokih temperatura na beton

30. Mehaničko trošenje betona – habanje
31. Mehaničko trošenje betona – kavitacija

32. Kemijski utjecaji na beton: osnovni uvjeti i faktori

33. Kemijski utjecaji na beton: Općekiselinska korozija

34. Kemijski utjecaji na beton: Karbonatna korozija

35. Kemijski utjecaji na beton: Karbonatizacija betona

36. Trajnost betona (tabela 14) i projektiranje trajnosti
37. Oblikovanje i odvodnja betonskih elemenata

38. Upravljanje kvalitetom proizvodnje betona

39. Kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće betona – početna proizvodnja betona
40. Kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće betona – uhodana proizvodnja betona

41. Nesukladnost proizvoda

42. Dodaci betonu - aditivi

43. Aeranti – mehanizam djelovanja i utjecaj na svojstva

44. Plastifikatori – mehanizam djelovanja i utjecaj na svojstva

45. Superplastifikatori – mehanizam djelovanja i utjecaj na svojstva

46. Usporivači vezanja – vrste i primjena

47. Aditivi za vodonepropusnost

48. Ubrzivači – mehanizam djelovanja i vrste

49. Aditivi za betoniranje na niskim temperaturama
50. Sredstva za odvajanje oplate

51. Vertikalne betonare

52. Horizontalne betonare

53. Priprema betona za manje radove

54. Uređaji za doziranje

55. Miješanje betona

56. Transport betona od betonare do objekta

57. Utjecaj trajanja transporta na konzistenciju betona + dijagram

58. Transport betona po objektu: pravila i slike
59. Transport betona pumpom + pogodnost za pumpanje
60. Beton za pumpanje - sastav
61. Ugrađivanje betona (sredstva)
62. Pravila za ugrađivanje
63.  Masivni hidrotehnički beton

64.  Betonska obloga tunela
65. Prskani beton – suhi postupak
66. Prskani beton – mokri postupak i mlaznica

67. Prskani beton – sastav betona

68. Prskani beton – pravila za ugradnju

69. Ispitivanje betona: Ispitivanje konzistencije

70. Ispitivanje betona: Priprema uzoraka i ispitivanje čvrstoće na pritisak
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